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JM 304

Jednovrstva zatirana omitka 3,5 — 7,5 N/mm?

Pouziti:

Specialné modifikovana stukova omitka se sniZzenou nasakavosti a zvySenou piidrznosti k podkladu,
je urena k ru¢nimu provadéni povrchovych tprav jadrovych omitek ve vnéj§im i vnitinim prostiedi.
Je vhodna 1 kupravé hladkych mineralnich podkladii a k provadéni povrchovych uprav na
vyztuzené vrstvé kontaktniho zateplovaciho systému.

Slozeni:
Vapenny hydrat, kiemicité pisky, mlety vapenec, pfimési a piisady zlepSujici zpracovatelské a

konec¢né vlastnosti malty.
Technické udaje:

Zatiidéni dle CSN EN 998-1: 2010
Zrnitost

Potieba zamésové vody

Potfeba zamésové vody na pytel
Spotieba pii doporucené tloustce
Vydatnost

Vydatnost z 1 pytle

Vydatnost z 1 pytle pii doporucené tloust'ce
Doba zpracovatelnosti

Pevnost v tlaku

Ptidrznost (typ odtrzeni)

Objemova hmotnost zatvrdlé malty
Doporuéena tloustka vrstvy
Kapilarni absorpce vody

Faktor difuzniho odporu vodni pary p

Podklad:

JM 304

GP kategorie CS 1l W1
0,7 mm

0,26 — 0,30 I/kg
10,4 -12,01

cca 3,8 kg/m?

1280 kg/m?

33,7 |

39m’

min.4 hod.

min. 3,5- 7,5 N/mm?
min. 0,2 N/mm?
1300 — 1500 kg/m®
max. 3 mm

W1

max. 30

Podkladni jadrova omitka musi byt vyzralé a objemové stalé. Musi byt dostate¢né pevna a soudrzna,
zbavena volnych ¢&asti, predevs§im prachu, mastnot a nesmi byt zmrzla. Podklad z jadrové omitky
nebo stérky v kontaktnim zateplovacim systému se musi opatfit vhodnym penetracnim natérem . Silné
nasakava plochy je nutné penetrovat 2x. Hladké podklady se musi opatfit rovnéz penetracnim natérem.

Zpracovani:

Omitku pfipravime smichanim suché smési s predepsanym mnoZzstvim vody ve vhodné nadobé
pomoci vrtacky s malymi otackami za pouziti michaciho nastavce . Dobu michani volime tak, aby
doslo k Gplnému promichani suché smési a vody. Rozmichana smés se natahuje ru¢né nerezovym
hladitkem. Po zavadnuti se omitka za soucasné¢ho zkrapéni vodou stoc¢i filcovym nebo pénovym
hladitkem. Zrani omitky se po¢ita minimalné¢ 1 mm/1 den. Dalsi povrchovou upravu lze nanaset az po
dokonalém vyzrani omitky.

VsSeobecné pokyny:
Maltu nezpracovavejte za teplot vzduchu a zdicich prvki pod 5°C. Cerstvé zdivo je tieba chranit
proti pfed¢asnému vysychani, vylou¢enim pravanu, pfimého slune¢niho zafeni a nepifiznivymi
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povétrnostnimi u¢inky vyvolanymi silnym de$tém, narazovym vétrem a G€inky mrazu. Je zakdzano
dodatecné ptidavani cizich latek a prosévani smési, nezpracovavat jiz tuhnouci smeés. Pro zamésovou
vodu pouzivat pitnou vodu nebo vodu odpovidajici norm¢ EN 1008.

Skladovani:

Vyrobek skladujte v suchu a neporusenym obalu na dfevéné paleté, skladovatelnost vyrobku je
6 mésict od data vyroby.

Bezpecnostni znaceni:
Xi — drazdivy, fidit se pokyny uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Baleni:
V papirovych pytlich po 40 kg na paletach krytych folii.

Upozornéni:

Tento list neobsahuje vSeobecna pravidla, platné normy, smérnice a pravidla pro zpracovani. Pfi
provadéni dodrzujte CSN EN 13914-1 a CSN EN 13914-2 , Navrhovéni, p¥iprava a provadéni vngjsich
omitek a postupy pro vnitini omitky*. Tyto pravidla a normy musi dodrZzovat dodavatel stavebnich
praci.

Prvni pomoc:

Pii nadychani vyved'te postizenou osobu na cerstvy vzduch. Pii poziti vyplachnéte Gsta vodou a
vypijte vetsi mnozstvi vody. Pti zasazeni o¢i vyplachovat Siroce oteviené oci, eventualn€ pii nasilné
otevienych vickach proudem vlazné vody po delsi dobu, n€kolika minut. Pfi styku s kiizi, postizena
mista omyjte vodou a mydlem, podrazdéné misto oSetfete repara¢nim krémem. Pokud piiznaky
jakéhokoliv podrdzdéni vyvolaného kontaktem s latkou neodezni po poskytnuti prvni pomoci,
vyhledejte 1€¢kaiskou pomoc.
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